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بر رنگ كراونهاي تمام  F2 فسفات و پاناويا   ثير دو سمان زينكأت

  هاي مختلف كور زير كونيايي با ضخامت Zirkonzahnسراميك سيستم 
  
  

3*اميد جويني ،2عبدالرحيم داوري ، 1فريدون سلطاني
 

  

  چكيده

در كنار دانش . ميمهاي زيبائي گرديده استامروزه پيشرفت تكنولوژي توليدفراوردههاي دندانپزشكي سبب افزايش تقاضاي تر :مقدمه

كه ميتواند برروي نتيجه نهائي  واستفاده از سراميكهاي جديد در لابراتوار دندانپزشكي استفاده از سمانهاي مناسب بهمراه انتخاب رنگ

ارزيابي تاثير طالعه هدف از اين م. گرددميسبب افزايش هزينه ترميم و هرگونه خطائي  رنگ ترميم تاثير بگذارد ضروري ميباشد

  .سمانهاي رزيني وقطرهاي مختلف سراميك بر رنگ نهائي روكش سراميكي زيركونيا با استفاده از اسپكتروفتومتر ميباشد

 2/1 نهايي ضخامت و 5 قطر با هايي ديسك صورت به A2 رنگ به zirkonzahn سراميك آزمايشگاهي، مطالعه اين در :بررسي روش

 توسط سراميكي هاي ديسك .شد استفاده ها ديسك كردن سمان جهت F2 پاناويا و فسفات زينك سمان نوع دو زا و شد تهيه متر ميلي

 با zirkonzahn سراميك روي بر آنها از استفاده تاثير تا شدند سمان) Denfil A2(كامپوزيتي بلوك روي بر شده ذكر هاي سمان

 از استفاده با ها داده. گرديد بررسي اسپكتروفوتومتر دستگاه توسط) سمان بدون(كنترل گروه به نسبت) 7/0 ،5/0 ،3/0(هاي ضخامت

 .گرفتند قرار تحليل و تجزيه موردANOVA و t-test آماري هايآزمون و SPSS17 افزار نرم

ك ضخامت ديس. )P-Value=001/0(داشت zirkonzahnداري بر روي رنگ نهايي رستوريشنهاي سراميكي  ن اثر معنيماسنوع  :نتايج

  ).=068/0P-value(داري بر روي رنگ نهايي رستوريشن داشت يزيركونيا اثر معن

اي تحت تأثير قرار  گونه ي آن را بهيمي تواند رنگ نها (zirkonzahn)سمان مورد استفاده در يك رستوريشن سراميكي :گيري نتيجه

تطابق رنگ و زيبايي قابل قبول از لحاظ غير وريشني آنرا به رست ،انتخاب سمان مناسب و ضخامت ناكافي كوردهد كه در صورت عدم 

 .تبديل كند

  ، زيركونياتطابق رنگ يافته، رنگ تغيير دندانهاي: كليدي ي ها واژه
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  صدوقي يزد
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مقدمه

خصـوص در   هصورت گسـترده ب ـ  هاي تمام سراميك به روكش

از مزاياي اسـتفاده از  . گيرند نواحي قدامي مورد استفاده قرار مي

  .)1(باشد ن زيبايي حداكثر ميآورد دست هب ،اين روش

صورت سـنتي توسـط    اگرچه انتخاب رنگ در دندانپزشكي به

shade guide  پذيرفت امروزه مشخص شده اسـت كـه    انجام مي

بـوده و  ) subjective(و وابسته به فرد اين شيوه يك روش ذهني

  .)2(گيرد توسط فاكتورهاي مختلفي تحت تاثير قرار مي

ــتگاه ــاگوني ما  دسـ ــاي گونـ ــد هـ و   spectrophotometerننـ

colorimeter  ًهـا محبوبيـت    ها و تكنسـين  در ميان كلينيسين اخيرا

مطالعـات اخيـر   . اند اي در دسترس قرار گرفته طور فزاينده يافته و به

ــتفاده از    ــه اس ــت ك ــان داده اس ــين   spectrophotometer نش ب

ــين ــه   كلينيس ــگ را ب ــابق رن ــداني تط ــاي دن ــا و لابراتواره ــور  ه ط

بـا توجـه بـه مزايـاي اسـتفاده از      . )3(دهـد  شمگيري افزايش مـي چ

از اين دسـتگاه   ،ها تر بين نمونه اسپكتروفتومتر و امكان مقايسه دقيق

طـور شـايعي اسـتفاده     هها ب ـ در مطالعات مربوط به رنگ رستوريشن

  .)4(شود مي

هـاي قـدامي و    با توجه به اهميت موضوع زيبـايي در دنـدان  

ــايج در   ــاگوني نت ــا    گون ــت ت ــگ، لازم اس ــابق رن ــوص تط   خص

هاي متداول زينك فسـفات و پاناويـا    تاثير سمان كردن با سمان

هـاي تمـام سـراميك مـورد بررسـي       بر رنگ نهـايي در روكـش  

  .قرارگيرد

هـاي مختلـف بـر رنـگ      مطالعات متعددي به بررسي سـمان 

بـا ايـن    ).5(انـد  هاي تمام سـراميكي پرداختـه   نهايي رستوريشن

فاده از سمان زينك فسفات و پاناويا بر رنگ نهـايي  وجود اثر است

طـور كامـل    هنوز بـه  zirkonzahnهاي سراميكي سيستم  روكش

مورد بررسي قرار نگرفته و خطوط راهنمابراي تعيـين ضـخامت   

هـاي مختلـف    منظور جبران اثر رنـگ سـمان   كور زيركونيايي به

  .وجود ندارد

و پاناويـا بـر   بررسي اثر سمان زينك فسفات  ماهدف مطالعه 

با استفاده از  zirkonzahnهاي تمام سراميك  رنگ نهايي روكش

توانـد راهگشـاي زيبـايي و     كه مي استدستگاه اسپكتروفوتومتر 

  .هاي تمام سراميك باشد تطابق بهتر رنگ در رستوريشن

  روش بررسي

 zirkonzahnنوع سراميك مورد نظر  آزمايشگاهيدر اين مطالعه 

متـر و   ميلـي  5هايي با قطر  به صورت ديسكبود كه  A2به رنگ 

متر تهيـه شـد تـا بررسـي بـر روي آن       ميلي 2/1ضخامت نهايي 

در اين تحقيـق از دو نـوع سـمان زينـك فسـفات و      . انجام شود

  .ها استفاده شد جهت سمان كردن ديسك F2پاناويا 

هاي ذكر شده بر روي بلـوك   هاي سراميكي توسط سمان ديسك

سمان شدند تا تاثير استفاده از آنهـا بـر   ) Denfil A2(كامپوزيتي

هـاي مختلـف نسـبت بـه      با ضخامت zirkonzahnروي سراميك 

توسـط دسـتگاه اسـپكتروفوتومتر    ) بـدون سـمان  (گروه كنتـرل 

هـاي آمـاري    بـا آزمـون  هـا   در نهايـت كليـه داده  . بررسي گـردد 

PSS17 وt-test   وANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.  

  هاي سراميكي تهيه ديسك

هـاي مختلـف بـا     هاي سراميكي بـا ضـخامت   جهت تهيه ديسك

اين نـوع از  % 20 انقباضتوجه به دستورالعمل كارخانه در مورد 

هاي مخصوصـي بـا توجـه بـه ابعـاد       باكس ،سراميك حين پخت

رو بـا   از ايـن . مورد مطالعه در اين تحقيق طراحـي و تهيـه شـد   

جهــت  انقبــاض قطــر متفــاوت و محاســبه 3توجــه بــه وجــود 

و  5/0 ، 3/0متـر و ضـخامت    ميلي 5با قطر هاي زيركونيا  ديسك

هـاي   متـر و ضـخامت   ميلـي  6هايي با قطـر   متر باكس ميلي 7/0

ليـزري   -متر توسط تـراش كـامپيوتري   ميلي 84/0و  6/0 ،36/0

CNC ها در يك بلوك مخصـوص قـرار داده    اين باكس. تهيه شد

رار گرفتنـد كـه از   ق ـ MAD-MAMشدند و سپس در دسـتگاه  

هـاي خـام زيركونيـا توسـط دسـتگاه       ها ديسـك  روي اين نمونه

 ـ. تراشيده شدند ضـخامت   3عـدد ديسـك در    30طـور كلـي    هب

عـدد ديسـك    10مختلف زيركونيا تراشيده شد كه در هر گـروه  

هاي خام زيركونيا در كوره پخت  در مرحله بعد ديسك. قرار دارد

جهت قـرار  . نظر مطالعه رسيدند قرار داده شدند و به ابعاد مورد

هاي زيركونيا يك عدد بـاكس ويـژه    دادن پرسلن بر روي ديسك

متـر توسـط دسـتگاه     ميلي2/1متر و ضخامت  ميلي 02/5قطر  به

هـاي   سـپس ديسـك  . تهيه شد CNCليزري  -تراش كامپيوتري

زيركونيا داخل باكس مورد نظر قرار داده شـدند و بـر روي آنهـا    
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 �407          و همكارانفريدون سلطاني 

 1393 زمستان، 4، شماره 3دوره     فصلنامه تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

. كارو شـد  ،و اضافات آن توسط قلم مخصوصپرسلن قرار گرفت 

ها دو بـار پرسـلن    هر يك از ديسك ،براي جبران انقباض پرسلن

متـر ايجـاد    ميلي 2/1گذاري و عمل پخت انجام شد تا ضخامت 

مسـطح و   Diagen turbo Grinderها توسط  سپس ديسك ،شود

ها گليـز و   در نهايت كليه ديسك. ضخامت يكنواخت پيدا كردند

  .)1،2شكل (سمان كردن شدندآماده 

  

  

  

  

  

  هاي مختلف جهت سمان كردن ضخامت: 1 شكل

  

  

  

  

  

  

  هاي پرسلن شده ديسك: 2 شكل

  )sub structure(تهيه زير ساخت

در اين مطالعه از زير ساخت كامپوزيتي استفاده شـد كـه روش   

  :شرح زير است تهيه آن به

متـر و   يلـي م 6عدد ديسك كامپوزيتي بـا ابعـادي بـه قطـر      30تعداد 

هــاي  جهــت تهيــه ايــن ديســك. متــر تهيــه شــد ميلــي 3ضــخامت 

- كامپوزيتي يك عـدد بـاكس مخصـوص توسـط تـراش كـامپيوتري      

داخـل  اي  مرحله سپس كامپوزيت به روش ،تراشيده شدCNCليزري 

دسـتگاه   توسـط باكس قرار داده شد و مطابق دستور العمـل كارخانـه   

هـاي   يـه زيـر سـاخت   سـپس كل . كيور شـد  ،لايت كيوربا شدت ثابت

  .گيري شدند كامپوزيتي توسط دستگاه كوليس ديجيتال اندازه

  كننده دستگاه ثابت

براي آنكه همواره يك نقطه از ديسك در مقابل اسپكتروفتومتر قـرار  

از ايـن جهـت   . كننده بوديم ملزم به طراحي يك دستگاه ثابت ،گيرد

وتومتر و تعيـين  با توجه به اندازه پايه نگهدارنده دسـتگاه اسـپكتروف  

نقطه تماس سر دستگاه با ديسك يك پايه طراحي شد كه بـر روي  

آن يك صفحه مسطح و محلي براي قرار دادن ديسك قـرار داشـت   

ها را بر روي سطح مسطح و در محل مورد نظـر قـرار    سپس ديسك

  .ه شدداديم و سپس در مقابل سر دستگاه اسپكتروفتومتر گذاشت

  اسپكتروفتومتر

 Easy(العه پارامترهاي رنگ نمونه ها توسط دسـتگاه در اين مط

Shade Vita IIZahnfabrik، Bad Sackingen ، Germany( 

دســتگاه فــوق توانــايي گــزارش كــردن پارامترهــاي . ثبــت شــد

  .صورت كمي دارد را به CIE L.a.bاستاندارد رنگ 

  ، بدون سمانتعيين رنگ در گروه كنترل

گـروه   6سراميكي كه در ديسك  30در اين مرحله رنگ تمامي 

ــتند   5 ــرار داش ــايي ق ــمان   ،ت ــتفاده از س توســط  ،بــدون اس

  .گيري شد اسپكتروفتومتر به شرح زير اندازه

فضاي لازم جهت سمان كردن با توجه به مطالعات گسترده بين 

 50ميكرون تعيين شده كه در اين مطالعه مـا فضـاي    50تا  30

دسـت آوردن   ت بهجه. ها در نظر گرفتيم ميكرون را جهت سمان

 CNCليـزري  -دقيق اين فضا توسط دستگاه تـراش كـامپيوتري  

ــر     ــه قط ــاكس ب ــدد ب ــك ع ــي 02/5ي ــخامت   ميل ــرو و ض   مت

متر طراحي و تراشـيده شـد كـه پـس از قـرار دادن       ميلي 25/1

متر جهت قـرار دادن   ميلي 05/0فضايي معادل  ،ها در آن ديسك

مخصـوص  هـا در داخـل بـاكس     ديسك. دهد سمان به دست مي

متر خـالي روي بـاكس توسـط     ميلي 05/0قرار گرفتند و فضاي 

گليسيرين پر شد تا تفرق نور در فضاي خالي سـمان در تعيـين   

سپس ديسـك سـراميكي در جايگـاه     .رنگ اختلالي ايجاد نكند

ــتگاه      ــپتور دس ــر رس ــد س ــت بع ــرار گرف ــود ق ــامپوزيتي خ ك

ر اسپكتروفتومتر طوري تنظـيم شـد تـا در مقابـل ديسـك قـرا      

در نهايت پارامترهاي رنگ هر ديسك كه شـامل مقـادير    ،بگيرد

L.a.b صورت جداگانه ثبت و در فـرم ثبـت    بودند در هر گروه به

  .اطلاعات مربوطه يادداشت شد

  سمان كردن ،ها سازي نمونه آماده

هر گروه از نمونه ها كـه شـامل ضـخامتهاي كـور     در اين مرحله 

تقسـيم   مسـاوي گـروه   2ه ب ـ ميلي متر بودنـد  7/0و  5/0 ، 3/0
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  ...بر رنگ F2 فسفات و پاناويا   ثير دو سمان زينكأت 408 ����

گذاري شدند تا قابليت تشـخيص   ها شماره بعد كليه نمونه شدند

سپس گروه اول كه بايـد توسـط   . و افتراق بين آنها ممكن باشد

شدند طبق دستورالعمل كارخانه  سمان زينك فسفات سمان مي

  :شرح زير چسبانده شدند سمان تهيه و به ،سازنده سمان

و همـوار از يـك عـدد شيشـه     جهت ايجاد يـك سـطح مسـطح    

اين صورت كه شيشه بر روي سطح ميز قرار داده  استفاده شد به

شد سپس باكسي را كه به جهت سـمان كـردن از قبـل توسـط     

تهيه شـده بـود بـر روي     CNCليزري  - دستگاه تراش كامپيوتري

ها را تك تك از سمت پرسلن داخل آن قرارر  نمونه ،آن قرار داديم

ر زيركونيـا هسـت بـه    كـو رتيب سمتي كه داراي داده كه به اين ت

متر بـر   ميلي05/0گيرد در نتيجه فضايي معادل  سمت بالا قرار مي

. ماند كه مناسب جهت قـرار دادن سـمان اسـت    روي آن خالي مي

طبـق دسـتورالعمل   )Huffman- Germany(زينك فسـفات سمان 

شـد اضـافات آن توسـط قلـم      كارخانه تهيه و در محل قـرار داده 

. و شد و بعد زيرساخت كامپوزيتي بر روي آن قـرار داده شـد  كار

ها برداشته و آماده  پس از تكميل مرحله ست شدن سمان نمونه

بعـد از آن   .گيري توسـط دسـتگاه اسـپكتروفتومتر شـدند     اندازه

چســبانده  (Kurary)گــروه دوم كــه بايــد توســط ســمان پاناويــا

مل كارخانـه  شدند نيز طبق روش فوق با توجه بـه دسـتورالع   مي

هـايي كـه    سمان پاناويا تهيه شد و كليه مراحل بالا بـراي نمونـه  

  .شدند تكرار گرديد بايد با سمان پاناويا چسبانده مي

  ها بعد از سمان كردن ديسك ،ها تعيين رنگ در تمام گروه

هــا آمــاده تعيــين رنــگ و تعيــين  در ايــن مرحلــه كليــه نمونــه

تگاه اسپكتروفتومتر كليـه  با استفاده از دس. بودند مختصات رنگ

ها مورد بررسي قرار گرفتند و مختصـات كمـي رنـگ كـه      نمونه

توسط دستگاه  بود CIE L.a.bشامل پارامترهاي استاندارد رنگ 

  .گيري شد و در جدول مربوطه ثبت گرديد اندازه

  نتايج

نشـان داده شـده    1در جـدول  ها  كليه نمونه) ∆E(اختلاف رنگ

بـين  ) ∆E(يانگين نمره كيفـي رنـگ  جهت تعيين مقدار م .است

استفاده شـد   ∆ 2/1E= (∆L2 + ∆a2 + ∆b2) ها از فرمول نمونه

 :باشند كه نتايج از اين قرار مي

بيشـترين  ) گليسـيرين (سمان زينك فسـفات بـا گـروه كنتـرل     

بـا   F2سـمان پاناويـا    .دارد E∆اختلاف را از نظر محاسبه مقدار 

را از نظـر محاسـبه    كمتـرين اخـتلاف  ) گليسـيرين (گروه كنترل

با افزايش ضخامت ديسـك زيـر كونيـا اخـتلاف     . دارد E∆مقدار 

  .شود كمتر مي) گليسيرين(پاناويا و گروه كنترل

بـا   .كند كاهش پيدا مي E∆با افزايش ضخامت ديسك زير كونيا 

افزايش ضخامت ديسك زير كونيا اختلاف زينك فسفات و گروه 

بـين سـمان    E∆ گينميـان . شـود  كمتـر مـي  ) گليسيرين(كنترل

هــاي مختلــف  در ضــخامت F2زينــك فســفات و ســمان پاناويــا 

 E∆بيشـترين مقـدار   . متفاوت است اما روند خاصي وجود ندارد

متـر   ميلـي  3/0مربوط به سمان زينـك فسـفات و در ضـخامت    

و در  F2مربـوط بـه سـمان پاناويـا      E∆كمترين مقدار . باشد مي

شـدن ضـخامت ديسـك    با كـم  . باشد متر مي ميلي 7/0ضخامت 

 E∆هاي سمان شده با زينـك فسـفات مقـدار     زيركونيا در نمونه

داري پيدا كرده است امـا بـا كـم شـدن ضـخامت       يافزايش معن

مقـدار   F2هاي سمان شـده بـا پاناويـا     ديسك زيركونيا در نمونه

∆E      و ) 41/3(افزايش محسوسـي داشـته اسـت زينـك فسـفات

  .)1جدول  ()44/1(پاناويا

كمترين اثر تغيير رنگ با توجه بـه گـروه كنتـرل مربـوط بـوده      

بيشـترين   .متر ميلي 7/0و در ضخامت  F2است به سمان پاناويا 

اثر تغيير رنگ با توجه به گروه كنتـرل مربـوط بـوده بـه سـمان      

  .متر ميلي 3/0زينك فسفات و در ضخامت 

  يهاي مورد بررس در گروه ∆Eتعيين و مقايسه ميانگين  :1جدول 

  گروه هاي مورد بررسي
 ±انحراف معيار

 ميانگين
P-Value  

3/0  

18/2  پاناويا–زينك فسفات  ± 57/0  

44/1  پاناويا –كنترل  >001/0 ± 54/0  
41/3  زينك –كنترل  ± 57/0  

5/0  

50/2  پاناويا–زينك فسفات  ± 11/1  

013/0< 
12/1  پاناويا –كنترل  ± 66/0  
08/3  زينك –كنترل  ± 83/0  

7/0  
35/2  پاناويا–فسفات زينك  ± 04/1  

07/1  پاناويا –كنترل  >068/0 ± 57/0  
30/2  زينك –كنترل  ± 69/0  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

jd
r.

ss
u.

ac
.ir

 o
n 

20
26

-0
2-

13
 ]

 

                               4 / 7

https://yjdr.ssu.ac.ir/article-1-134-en.html


  

 �409          و همكارانفريدون سلطاني 

 1393پاييز ، 3، شماره 3دوره     فصلنامه تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

  بحث

واضح اسـت كـه انتخـاب     ،هاي زيبايي هنگام بحث درباره ترميم

 ،هاي بيمار هماهنگ باشـد  نحوي كه با دندان رنگ يك ترميم به

عنـوان يكـي از مهمتـرين وجـوه موفقيـت كلينيكـي مطـرح         به

با اين وجود هماهنگ كـردن رنـگ يـك تـرميم بـا       .)6(باشد مي

عنـوان مشـكلي در دنـدان     همـواره بـه   ،هاي مجاور بيمـار  دندان

سـازي   از نظـر كلينيكـي رونـد مشـابه    . پزشكي باقي مانده است

هـاي پرسـلني از دو مرحلـه     در تـرميم ) color matching(رنـگ 

تشـكيل  مورد نظر ) shade(انتخاب رنگ و ساخت ترميم با رنگ

شود كه شكست در انجام هر كدام از انها منجـر بـه شكسـت     مي

  .)7(در ايجاد يك ترميم زيبا خواهد شد

همـواره مسـائلي نظيـر     ،در خصوص انتخاب رنـگ در كلينيـك  

 ،پيـري  ،كننـده  وضعيت فيزيولوژيك و سايكولوژيك فرد اننخـاب 

محـيط   ،خستگي چشم و يا تماس قبلي چشم با رنگ مورد نظر

وضعيت نورپردازي نقش مهمي را در رسيدن به نتيجه  اطراف و

  .)8(كنند مطلوب ايفا مي

چشـم انسـان قـادر بـه درك      ،هرچند كه بـا وجـود ايـن موانـع    

باشـد امـا در برقـراري ارتبـاط بـين       هاي كوچك نيز مي اختلاف

  .)9(باشد ها با ابعاد رنگ موفق نمي تفاوت

هـاي   زيـه داده با توجه به خاصيت كيفي نور و عـدم توانـايي تج  

 فرمـول و  CIE labها از سيستم رنگ  مقايسه نمونهكيفي جهت 

 .)10(شدبراي نشان دادن تغييرات آن استفاده  زير

∆ E=(∆L2 + ∆a2 + ∆b2) ½  

  ≤ E∆ 75/2 گذشـته،  هـاي  بررسـي  به استناد با تحقيق اين در

 قبـول  قابـل  انسـان  چشم براي كه رنگ تفاوت از حدي عنوان به

  .)11(گرفته شد نظر رد باشد، نمي

بـا   F2هاي سمان شده با پاناويـا   طبق نتايج مطالعه حاضر نمونه

كمتـرين اخـتلاف را از نظـر محاسـبه     ) گليسـيرين (گروه كنترل

و   Changنتايج مطالعه مـا در راسـتاي مطالعـه    . دارد E∆مقدار 

هـاي رزينـي    كه  اثـر سـمان   ،)12(بود 2009همكاران در سال 

هاي تمام سراميك متفاوت مـورد   نگ روكشمختلف را بر روي ر

هاي رزينـي   بررسي قرار دادند و اينگونه نتيجه گرفتند كه سمان

در . هـا داشـتند   داراي بر روي رنگ نهايي اين سراميك ياثر معن

هـاي   مطالعه ما با كم شـدن ضـخامت كـور زيركونيـا در نمونـه     

افـزايش محسوسـي داشـته     E∆مقـدار   F2سمان شده با پاناويا 

و  F2مربوط بـه سـمان پاناويـا     E∆علاوه كمترين مقدار  هست با

  .متر بود ميلي 7/0در ضخامت 

ســمان  2007و همكــاران در ســال  Faziطبــق نتــايج مطالعــه 

هـاي   زينك فسفات از نظر خـواص نـوري در مقايسـه بـا سـمان     

دهــد  رزينــي و گــلاس آينــومر خــواص متفــاوتي را نشــان مــي 

ــي 5/0همچنــين در ضــخامت  ــ ميل ــر پرســلن ســاير مت ر از وني

توانند تـاثير رنـگ    فاكتورها مثل ضخامت كور و يا رنگ كور نمي

در مطالعـه مـا نيـز     .)13(ناشي از سمان اپـك را جبـران كننـد   

بيشـترين  ) گليسـيرين (سمان زينـك فسـفات بـا گـروه كنتـرل     

بـا افـزايش ضـخامت    . دارد E∆اختلاف را از نظر محاسبه مقدار 

ــتلاف   ــا اخـ ــر كونيـ ــك زيـ ــروه  ديسـ ــفات و گـ ــك فسـ زينـ

در مطالعه ما بيشترين مقـدار  . شود كمتر مي) گليسيرين(كنترل

∆E  متـر   ميلي 3/0مربوط به سمان زينك فسفات و در ضخامت

  .باشد مي

هاي زماني توصيه  با توجه به مشكلات مالي و محدوديت

تر بر   تر و مناسب گردد در آينده با امكانات و تجهيزات دقيق مي

ماري بيشتري تحقيق گردد همچنين استفاده از روي جامعه آ

تر توصيه  دست آوردن نتايج مستدل هها جهت ب ديگر سمان

  .شود مي

  سپاسگزاري

 پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت حمايت حاصل مقاله اين

 نامه پايان از منتج و دانشگاه محترم اساتيد و يزد يصدوق شهيد

 و تشكر از آنان وسيله بدين كه باشد مي 2818 مارهش به دانشجويي

  .گردد مي قدرداني
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Abstract 

Introduction: Today as the technology of dental product fabrication progress the demand for maximum 

esthetic of restoration increase، is sided of knowledge and usage of new ceramic in dental lab selection of 

proper type and color of cement and their effect on definition color of restoration is mandatory and error in 

this regard increase treatment cost. Thus the aims of this study were to evaluate the influence of resin cement 

and different thickness in zirkonzahn ceramic on the final color of the zirkonzahn ceramic crown by 

spectrophotometer. 

Methods: In this invitro study ZirconzahnA2 disks were prepared with dimension 5mm diameter and      

1.2 mm thickness Panavia F2 and zincphosphate cements was use as luting agent on the composite (Denfil 

A2) substructure. Ceramic zirkonzahn ( 0.3،  0.5، 0.7) mm was apply on the zirkonzahn core and the color 

changes in comparison to control group evaluate by easy shade II spectrophotometer. Data were analyzed 

with SPSS17, T-tests, and ANOVA statistical tests. 

Results: Shade of the cement had significant effected on the color of zirconzahn ceramic (P 

value=0.001).Various thickness of zirkonzahn ceramic have different color changes result on restorations (P-

value=0.068). 

 Conclusion: Cement used in a ceramic restoration (zirkonzahn) can affect the final color it in such a way 

that, in the absence of proper cement selection and inadequate thickness of the core, it is unacceptable in 

terms of color match and aesthetic restorations turn. 

Keywords: Tooth discoloration; Color matching; Zirconzahn 
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