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  15/4/1392: تاريخ پذيرش                                                                                     10/2/1392  :تاريخ دريافت  

 :چكيده

هدف . ر حمل و انتقال ميكروارگانيسمهاي دهان نقش دارندمواد قالبگيري به دليل تماس مستقيم با خون و بزاق بيمار د :مقدمه

 Zinc Oxideماده قالبگيري دو دراسترپتوكوكوس موتانس و استافيلوكوكوس ارئوس  مقايسه پايداري كانديداآلبيكنس،مطالعه حاضر 

Eugenol  (ZOE)باشدمي توليد داخل و خارج كشور                             .  

 دررا جداگانه  بي دندان فك بالا هايمانكنتايي  12 گروه 3در  ،38 با حجم نمونه آزمايشگاهي اين مطالعهدر  :روش بررسي

 شيكبه مدت يك ساعت  ، استرپتوكوكوس موتانس و استافيلوكوكوس ارئوسكانديداآلبيكنس فارلند توربيديتيمك  5/0 سوسپانسيون

 گلچاي،( گلچاي ZOEبا  دومگروه  و )هلند ،ZOE cavex )cavex   بااول  گروه. دندتقسيم شگروه  2 بهمانكنها . گردندآلوده تا ، كرده

مساوي از  ديسكهايي دايره اي ،استريل كاتربا  بعد از گذشت يك ساعت و جدادقيقه از مانكنها  5قالبها بعد از . ندگيري شدقالب) ايران

 100 سپس .گرديددقيقه شيك  5به مدت  وغوطه ور  ر استريلآب مقط ميلي ليتر 1حاوي  در لوله ،بريده مولر اولدندان محل 

 SPSS واردنيهاي جدا شده از هر ديسك وكلتعداد روز انكوباسيون  2-3بعد از . شد كشتمحيط كشت اختصاصي  درميكروليتر از آن 

  .شدند مقايسه Kruskal_wallisو  Mann_whitney آماري هايبا تست و 17نسخه 

استرپتوكوكوس موتانس در مقايسه  ).>05/0p( داشت يمعنادار تفاوتهرسه ميكروارگانيسم در مواد قالبگيري  ميزان پايداري :نتايج

  .با دو ميكروارگانيسم ديگر بيشترين پايداري را در مواد قالبگيري نشان داد

-ميهاي متقاطع كاهش آلودگي جهت لذا اين ماده .را داشتند پايداريگلچاي كمترين  ZOE در  هاميكروارگانيسم همه :نتيجه گيري

  .باشد مناسبتواند 
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 فصلنامه تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

14-23 ، صفحه92،زمستان 1، شماره  2دوره   
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  � 15                                          و همكارانعباس فلاح تفتي 

  :مقدمه

هاي پروتزي دندانپزشكي استفاده مواد قالبگيري كه در درمان

همواره  ،بيمارشود به دليل تماس مستقيم با خون و بزاق مي

دندانپزشك،  هاي متقاطع را بين بيمار،چرخه اي از آلودگي

 .)1-3( دنكنپرسنل مطب و تكنسين لابراتوار شروع مي

استافيلوكوكوس  استرپتوكوكوس موتانس و كانديداآلبيكنس،

. )4( هاي فلور دهان هستندشايعترين ميكروارگانيسم ارئوس از

ها و اشي از استافيلوكوكهاي ند عفونتميزان موار اًاخير

هايي در نواحي دهاني در ايجاد عفونت أهاي با منشاسترپتوكوك

 ،به عنوان نمونه .به افزايش است دورتر از دهان و دندان رو

 ،درصد موارد 80هاي استرپتوكوك و استافيلوكوك بيش از گونه

كننده اندوكارديت عفوني بوده و گروه  شايعترين عامل ايجاد

 .Viridance)S. mitus , S. mutans S كوك استرپتو

salivarius(، هاي اوليه اندوكارديت عفوني در بيماران پاتوژن

ها به استافيلوكوك اًاخير. مبتلا به ضايعات دريچه قلب هستند

 .هستند ها نيزبه افزايش ساير عفونت عنوان ارگانيسم عامل رو

 اين فونت بامستعد عر بيشت... افراد ايمنوساپرس، ديابتي و

ها با ويرولانس پايين هستند و امكان آلودگي ميكروارگانيسم

اين افراد در اعمال دندانپزشكي كمتر مورد توجه قرار گرفته 

است و با توجه به اين كه تعيين وضعيت ايمنولوژيكي بيمار 

نياز به اتخاذ موارد  ،طي درمان دندانپزشكي غير ممكن است

   .)5،6( وجود دارد احتياط كلي

هاي سيستميك اختصاصي نيز كه عامل اين يكسري عفونت

ي هستند كه بطور طبيعي در يهاها ميكروارگانيسمنوع عفونت

دهان وجود ندارند ولي ممكن است با ضايعات دهان همراه 

سوزاك، سل و  ،هاي سيفليسمانند عامل بيماري ،باشند

و تبخال از هاي ويروسي هرپس، اوريون، آبله مرغان، زونا عفونت

  .)7( ها ممكن است منتقل شوندطريق قالب

د به طور كامل اين شست و شوي ساده با آب نمي توان

انتخاب  .ها را از روي مواد قالبگيري پاك كندميكروارگانيسم

هاي متقاطع ضدعفوني كردن گيبعدي براي كاهش خطر آلود

ثير منفي بر أبرخي مواد ضدعفوني كننده نيز ت. هاستقالب

هاي اصلي ثبات ابعادي مواد قالبگيري دارند كه از نگراني

 از اين رو، با توجه به اينكه نوع .)8،6،5( متخصصين پروتز است

كلونيزاسيون و حمل  ماده قالبگيري در ميزان آلودگي،

انتخاب ماده اي كه كمترين  لذا ها نقش داردميكروارگانيسم

باشد در كنترل انتقال  ها را داشتهاحتمال انتقال ميكروارگانيسم

  . )10،9( موثر خواهد بودهاي متقاطع و آلودگيعفونت 

حمل و كلونيزاسيون  در زمينه تفاوت ميزان پايداري،

ها در مواد قالبگيري مختلف مورد استفاده در ميكروارگانيسم

 Juneviciusمطالعه در . ز مطالعات زيادي انجام گرفته استپروت

نوع ماده  2 ها را توسطميكروارگانيسم ميزان انتقال و همكاران

آلژينات و (قالبگيري كه بيشترين استفاده در پروتز را داشتند 

بعد از قالبگيري و تهيه كشت نشان . ارزيابي كردند )سيليكون

داده شد كه مواد قالبگيري سيليكوني آلودگي كمتري نسبت به 

همچنين پايداري . مواد قالبگيري آلژيناتي دارند

قالبها با آب در مواد  يارگانيسمها بعد از شستشوميكرو

  .)11( شدقالبگيري سيليكوني نسبت به آلژيناتي كمتر گزارش 

Aljabarah نيز ميزان حمل ميكروبي را در آلژينات،  همكاران و

مطابق . پلي اتر و پلي ونيل سيلوكسان مورد بررسي قرار دادند

بيشترين مقدار  آلژينات از اين مطالعه با نتايج بدست آمده

 ماده ديگر گزارش كرد 2نسبت به  ها راحمل ميكروارگانيسم

)12 .(  

ميزان آلودگي  1388در سال  همچنين جعفري و همكاران 

خارجي و   هاي ايراني وآلژينات باكتريايي و قارچي را در

. مورد بررسي قرار دادند ،اسپيدكس مورد استفاده در قالبگيري

) putty Speedex(آلژينات ايراني و  ،طبق نتايج بدست آمده

  .)13( ها نشان دادندرا در نمونه بيشترين ميزان آلودگي

كه در زمينه تفاوت ميزان پايداري، حمل و  با توجه به اين

ها در مواد قالبگيري مختلف مورد كلونيزاسيون ميكروارگانيسم

انجام گرفته است، اما با  متعدديمطالعات  ،استفاده در پروتز

ستجوي فراوان در منابع تحقيقاتي مختلف تا كنون مطالعه ج

اي كه به مقايسه انواع ايراني و خارجي مواد قالبگيري شايع در 

گلچاي بپردازد،  ZOEو  ZOE Cavexپروتز كامل يعني 
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  ...پايداري كانديدا آلبيكنس مقايسه ميزان  �16

طالعه حاضر مقايسه ميزان هدف از انجام ملذا  .مشاهده نشد

 افيلوكوكوساست(ي شايع فلور دهان ميكروارگانيسمها پايداري

در دو ) استرپتوكوكوس موتانس و كانديدا آلبيكنس اورئوس،

توليد شده در داخل كشور   Zinc Oxide Eugenol (ZOE) نوع

نوع ساخت خارج كشور و  )ايران شركت گلچاي،( گلچاي به نام

  .است )هلند ،cavexشركت (cavex  به نام

 :روش بررسي

ر شرايط برون تني و د ودهاز نوع آزمايشگاهي باين مطالعه 

)(In vitro و دربخش فانتوم و پروتز دانشكده دندانپزشكي و 

صدوقي  دانشگاه علوم پزشكي شهيد آزمايشگاه قارچ شناسي

  .انجام شد 1391در ساليزد 

  :ساخت مانكن بي دنداني و تري اختصاصي) الف

 از يك مانكن ، ابتدا)دنتيك( هاي بي دندانيبراي تهيه مانكن

 ،توسط آلژينات كهشد د در بخش فانتوم استفاده آماده موجو

مخلوط آكريل فوري و  ،در قالب تهيه شده .گرديدقالبگيري 

مونومر را ريخته تا فرم مانكني را كه از آن قالب تهيه شده به 

بعد نكن را به اين ترتيب آماده كرده كه ما 12تعداد . خود بگيرد

گيري با دو نوع قالب ميكروارگانيسم و 3ه يكي از از آلوده شدن ب

 با زين صيتري اختصا تهيهبراي  .ندبار استريل شدهر ، ماده

قالبگيري  فك بالا مانكن بي دندان يك از ،آلژينات استفاده از

مطابق با روش تهيه  سپس. كرده و كست گچي آن تهيه شد

مونومر در ليوان و مخلوط كردن آكريل با  تري اختصاصي،

به گچي روي كست  خمير حاصل شيشه اي و سپس قرار دادن

 38تعداد ( تري اختصاصي گونه اي كه فرم فك بالا را بگيرد

 .شد ساخته )با توجه به حجم نمونه عدد

  :تهيه سوسپانسيون ميكروبي ) ب

 Streptococcusهايدر اين مطالعه از ميكروارگانيسم 

mutans ،Candidia albicans (ATCC 10231)  و

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) استفاده شد كه 

Streptococcus mutans  با (جدا شده از پلاك ميكروبي دهان

وي محيط اختصاصي و با استفاده از تستهاي ر كشت بر

و دو مارك تجاري ماده ) بيوشيميايي تعييين گونه شده

  ZOEشامل  Zinc Oxide Eugenol)(ZOE قالبگيري 

شركت (گلچاي  ZOE و  )هلند، Cavexشركت (   Cavexمارك

  .استفاده شد) گلچاي، ايران

ها ابتدا با ميكروارگانيسم سوسپانسيون آماده كردنجهت 

ميلي  5/4در  آلبيكنس كانديداحل نمودن يك لوپ از كلني 

 )هموسيتومتر( ليتر آب مقطر استريل به كمك لام نئوبار

با حل  وتهيه شد كانديدا آلبيكنس  1×106سوسپانسيون 

 PBS ميلي ليتر 5/4 دركلني باكتري پ از لونمودن يك 

(Phosohate Bufferd Slain) ، دو باكتري 1×108سوسپانسيون 

معادل (استرپتوكوكوس موتانس و استافيلوكوكوس ارئوس 

  .تهيه گرديد) ند توربيديتيلمك فار 5/0استاندارد 

  : ردن تجربي مواد قالبگيريكآلوده  )ج

بي  هايمانكنروبي هاي ميكدر هر كدام از سوسپانسيون

روي شيكر  بطور جداگانه غوطه ور نموده و بردندان فك بالا 

مدت يك ساعت ه ب RPM100 با سرعت ) ندهچرخان(اربيتال 

 3( درجه سانتيگراد شيكر نموده تا آلوده شدند 37در حرارت 

تايي كه هرگروه در يك سوسپانسيون ميكروبي آلوده  12گروه 

تايي تقسيم  6گروه  2ي نيز به تاي 12سپس هرگروه  ).شدند

 Cavex شركت( Cavexمارك  ZOEگرديدند كه يك گروه با 

شركت گلچاي ( مارك گلچاي ZOEو گروه ديگر با  )لمانآ

  .قالبگيري شدند )ايران

ها را در شرايط استريل خارج و مطابق با سپس مانكن

 مارك  ZOE با ماده قالبگيريدستورالعمل شركت سازنده 

Cavex  ا بوZOE ها بعد از قالب. مارك گلچاي قالبگيري شدند

براي سنجش ميزان پايداري . شددقيقه از مانكنها خارج  5

 )از قالب ايزوله شده هايميانگين تعداد كلني(ها ميكروارگانيسم

ماده قالبگيري ناحيه دندان مولر  از ،بعد از گذشت يك ساعت

به مساوي  كاملاًهاي دايره اي شكل استريل ديسك كاتراول با 

. ميليمتر در شرايط استريل از هر قالب تهيه شدند 5 قطر

ميلي ليتر  1هاي فالكون حاوي ها را سپس درداخل لولهديسك

به  RPM 300 سرم فيزيولوژي استريل قرار داده و با سرعت
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 � 17                                          و همكارانعباس فلاح تفتي 

چسبيده به  شيكر نموده تا ميكروارگانيسمهاي دقيقه 5مدت 

  .آن جدا شدند

ميكروليتر از سرم فيزيولوژي مذكور  100 در نهايت ميزان 

 را با سمپلر استريل برداشته و در پليت حاوي محيط كشت

Blood agar )Merck, Germany (براي استافيلوكوكوس ارئوس 

 )Merck, Germany(ساليواريس آگار -مايتيسمحيط كشت  و

و  استرپتوكوكوس موتانسبراي درصد  1حاوي تلوريت پتاسيم 

حاوي كلرامفنيكل ) Oxide. Uk(دكستروز آگار  محيط سابورو

)mg/l50( براي كشت و شمارش كانديدا كشت داده شدند.  

هاي باكتريايي و پليتساعت  72 هاي قارچي به مدتپليت

درجه سانتيگراد نگهداري  37در انكوباتور ساعت  48به مدت 

ها مورد بررسي قرار گرفت پليت ،انكوباسيون بعد از مدت .شدند

ميانگين تعداد . هاي رشد يافته شمارش شدندتعداد كلنيو 

هاي بر روي محيط كشت رشد يافته از هر ديسكهاي كلني

با  شده و 17نسخه   SPSSنرم افزار آماري اختصاصي وارد

با يكديگر  kruskal-wallisو Mann-Whitney آماري  هايتست

  .مقايسه شدند

يري، محيط كشت، كنترل شرايط استريل براي مواد قالبگ) د

  :ها و مانكنهاپليت

با توجه به هدف مطالعه كه تعيين ميزان پايداري 

لازم است  ها در مواد قالبگيري مختلف است،ميكروارگانيسم

بدين  .تفاده از نظر آلودگي كنترل شوندكليه مواد مورد اس

قبل از قالبگيري كليه . شدهاي استريل استفاده از پليتمنظور 

در  ،ضدعفوني شدند در محلول هيپوكلريتها نكنو ماها تري

 125با حرارت  دقيقه 15فويل آلومينيومي قرار داده و به مدت 

مانكن بي  2سپس  .اتوكلاو شدنداتمسفر  1فشار درجه و 

بدون آلودگي باكتريايي و قارچي نيز با هر  شده اتوكلاودنداني 

 نه آلودگيكدام از مواد، قالبگيري شدند كه بعد از كشت هيچگو

هاي ساخته شده هاي حاوي محيط كشتپليت .مشاهده نشد

درجه سانتيگراد قرار  37ساعت در انكوباتور  24نيز به مدت 

گرفتند تا در صورت داشتن هرگونه آلودگي احتمالي از دور 

همچنين از مواد قالبگيري با بسته بندي  .مطالعه خارج شوند

طالعه استفاده شد و در سالم و داراي تاريخ مصرف معتبر در م

هاي يكبار مصرف استريل استفاده زمان قالبگيري از دستكش

  .دگردي

  :نتايج

ها ميزان پايداري ميكروارگانيسم با بررسي و مقايسه

بعد از گذشت يك ساعت  ايزوله شدههاي ميانگين تعداد كلني(

و سپس كشت آنها بر روي محيط كشتهاي ) از تهيه قالب

ي رشد يافته، هاه شده و سپس شمارش كلنياختصاصي نام برد

با كمك تست آماري شده و SPSS 17 وارد نرم افزار هاداده

Mann-whitney  وkruskal-wallis  و انجام گرفتآماري ناليز آ 

 .نتايج زير بدست آمدند

قالبگيري در رابطه با ميزان پايداري ماده مقايسه دو ) الف

  :ميكروارگانيسمها

ميكروارگانيسمها در مواد قالبگيري مورد ميزان پايداري 

استرپتوكوكوس ، =P)015/0( كانديدا آلبيكنسمطالعه براي 

 022/0( و استافيلوكوكوس ارئوس=P) 023/0( موتانس

(P=تفاوت ميزان پايداري هرسه  به اين ترتيب .بدست آمد

 ZOE) Cavexميكروارگانيسم در مواد قالبگيري مورد بررسي 

طبق نتايج اين بررسي . )1 جدول( .ادار بودمعن) گلچاي  ZOEو

داراي بالاترين ميزان  ZOE  Cavexهر سه ميكروارگانيسم در

كمترين ميزان گلچاي  ZOEدر در حاليكه  بودند، پايداري

  )3و2و1تصاوير ( .را نشان دادندپايداري 
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  ...پايداري كانديدا آلبيكنس مقايسه ميزان  �18

  

 ZOE گلچاي و  ZOEماده قالبگيري  2) هاي كشت اختصاصيدر محيطني رشد يافته وتعداد كل =مقياس(مقايسه ميزان آلودگي ميكروبي : 1جدول

Cavexبر حسب نوع ميكروارگانيسم پس از قالبگيري از مانكنهاي آلوده به عوامل ميكروبي  

  
Streptococcus  mutans Staphylococcus  aureus Candida albicans  

  

  ماده قالبگيري مورد آزمايش ميانه ميانگين  ±انحراف معيار ميانه ميانگين ± انحراف معيار ميانه ميانگين ± انحراف معيار

7/5±3/133 130 9/18±6/81 90 96±6/376 360 ZOE (Cavex)  

8/2±3/58 60 1±3 3 57/0±2 2 ZOE  )گلچاي(   

1/35±5/88 80 
9/31±3/42 

 
55 
 

 جمع 23 6/108±167

P= 023/0  P= 022/0  P = 015/0  نتيجه آزمون 

.  

  

  محيط سابوردكستروزآگار بر روي Cavex (B)و قالب  (A)هاي كانديداآلبيكنس رشد يافته با قالب گلچاي مقايسه كلني -1رتصوي

                                  A                                                                             B       

  

  بر روي محيط بلاد آگار Cavex (B)و قالب   )A(استافيلوكوكوس ارئوس رشد يافته با قالب گلچاي هاي مقايسه كلني -2تصوير

                           A                                                                     B            
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 � 19                                          و همكارانعباس فلاح تفتي 

 

  بر روي محيط ساليواريس آگار Cavex (B)و قالب  )A(با قالب گلچاي هاي استرپتوكوكوس موتانس رشد يافته مقايسه كلني-3تصوير

                                         A                                                                                                                   B  

                           

ها با همديگر در مواد سه ميزان پايداري ميكروارگانيسممقاي) ب

  :قالبگيري مورد مطالعه

در سنجش ميزان  kruskal-wallisبا آناليز آماري تست   

استرپتوكوكوس موتانس و  پايداري استافيلوكوكس ارئوس،

گلچاي اين نتيجه   ZOEو  ZOE Cavex كانديدا آلبيكنس در 

 :بدست آمد كه

يداري استرپتوكوكوس موتانس و كانديدا هر چند ميزان پا

 تقريباً  ZOE Cavexروي ماده قالبگيري  دو بر آلبيكنس هر

مشابه بوده و هيچگونه تفاوت آماري معني داري بين اين دو 

اما در مجموع پايداري  نشد،مشاهده ) p=05/0(ارگانيسم ميكرو

اين دو ميكروارگانيسم بيشتر از استافيلوكوكوس ارئوس بدست 

 .مدآ

ميزان پايداري كانديدا آلبيكنس و استافيلوكوكوس ارئوس 

و در مجموع ميزان ) p=817/0(گلچاي مشابه بوده  ZOEدر 

پايداري اين دو ميكروارگانيسم كمتر از ميزان پايداري 

 .استرپتوكوكوس موتانس بر روي اين ماده قالبگيري است

گرفته شد  دو  مانكن بدون آلودگي باكتريايي و قارچي نيز قالب

  و كشت تهيه گرديد كه هيچگونه آلودگي ديده نشد

  

  

  :و نتيجه گيري بحث

ها پايداري ميكروارگانيسمميزان در مطالعه حاضر با مقايسه 

گلچاي  ZOE در نوع ماده قالبگيري نشان داده شد كه 2در 

را داشتند  پايداري بيشترين ميزان ZOE Cavex در كمترين و

  .ماده مورد بررسي معنادار شد 2ي در و تفاوت ميزان پايدار

ها در اين تفاوت در ميزان پايداري و حمل ميكروارگانيسم

نتايج . مواد قالبگيري مختلف با مطالعات متعددي مطابقت دارد

هاي و همكاران نشان داد كه ميزان ميكروب  Sukhijaمطالعه

انتقال يافته توسط هيدروكلوئيدهاي غير قابل برگشت دو برابر 

كه با نتايج مطالعه حاضر مشابهت ) 14(است  ZOEقالبهاي 

 .دارد

ميزان آلودگي باكتريايي و  كهجعفري و همكاران در مطالعه 

خارجي و  و) باير و ايرالژن(آلژيناتهاي ايراني  قارچي را در

نتايج . اسپيدكس مورد استفاده در قالبگيري بررسي كردند

بيشترين  )putty Speedex(آلژينات ايراني و نشان داد كه 

دراين مطالعه . )13( دارندها را در نمونه ميزان آلودگي

آلژيناتهاي ايراني آلودگي بيشتري را نسبت به انواع خارجي 

درحاليكه در مطالعه حاضر مقايسه ميزان پايداري  .نشان دادند

ها در انواع ايراني و خارجي مواد مورد بررسي ميكروارگانيسم

ج حاصل نشانگر اين امر است كه ماده قالب انجام شد كه نتاي
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 Cavexگيري ايراني  گلچاي نسبت به نوع خارجي 

 .)p>05/0(كنند ميكروارگانيسم كمتري را حمل مي

هاي گرفته شده قبل از اگرچه ضدعفوني كردن قالب

گيرد اما از آنجا كه برخي مواد فرستادن به لابراتوار انجام مي

بر ثبات ابعادي كه مهمترين اصل  ضدعفوني كننده تاثير منفي

از اين رو يكي از راهكارهاي  گذارند،مي در پروتز است،

 هاي متقاطع بين بيمار،پيشنهادي در جهت كاهش آلودگي

پرسنل مطب و لابراتوار استفاده از موادي است كه  دندانپزشك،

هاي كمتري را حمل و عوامل ميكروبي در آن ميكروارگانيسم

  .پايداري را داشته باشندكمترين ميزان 

 2011و همكاران در سال   Dillip Kumar در مطالعه اي كه

فرمالين  ،%2ي گلوتارآلدئيد هااثر ضدعفوني كننده ،نجام دادندا

و  ZOE را بر ثبات ابعادي قالبهاي% 5/0و هيپوكلريت % 10

با بررسي ابعادي . بررسي كردندin vitro آلژيناتي را در محيط 

كه هر سه اين  يه شده از اين قالبها نشان داده شدكستهاي ته

 ها سبب تغييرات ابعادي در قالبهاي آلژيناتي وضدعفوني كننده

ZOE يج اين مطالعه بيانگر اين نكته است كهنتا). 15(شوند مي 

-ارگانيسماد قالبگيري استفاده شود كه ميكرواز موتا حد امكان 

  . بر روي آن داشته باشندهاي دهاني كمتر امكان اتصال و تكثير 

علت تفاوت و مطالعات مشابه  حاضر با توجه به نتايج مطالعه

ها در حمل و كلونيزاسيون ميكروارگانيسم در ميزان پايداري،

توان به اختلاف در خصوصيات مواد قالبگيري مختلف را مي

خصوصياتي از قبيل  .شيميايي و فيزيكي  اين مواد نسبت داد

هاي به طوري كه افزايش ويژگي. و تراوايي خواص هيدروفوبيك

هيدروفوبيك سطحي ماده سبب كاهش در ميزان چسبندگي 

 شودها و در نتيجه كاهش انتقال آنها ميميكروارگانيسم

)16،17(.  

پايداري  1995و همكاران در سال   Keyfدر مطالعه

س، كانديدا استافيلوكوكوس ارئوس، استرپتوكوكوس موتان

، ZOEي را بر روي مواد قالبگيري يشياكلآلبيكنس و اشر

سيليكون تراكمي، هيدروكلوئيد غير قابل برگشت و پلي اتر 

طبق نتايج اين مطالعه استرپتوكوكوس . دادندمورد بررسي قرار 

ماده قالبگيري  4موتانس بيشترين ميزان پايداري را در هر 

يزان پايداري را در مواد ي نيز كمترين مداشت و اشريشيا كل

ها درجات متفاوتي را بقيه ميكروارگانيسم. مورد بررسي داشت

نتايج  ).18(از پايداري بر روي مواد قالبگيري نشان دادند 

وهمكاران  Keyf يقتحق با نيزحاضر بدست آمده در مطالعه 

كه ميزان پايداري كانديدا به طوري . همخواني و مشابهت دارد

گلچاي مشابه بوده  ZOEافيلوكوكوس ارئوس درآلبيكنس و است

)817/0=p-value ( و در مجموع ميزان پايداري كمتر از ميزان

پايداري استرپتوكوكوس موتانس بر روي اين ماده قالبگيري 

ميزان پايداري استرپتوكوكوس موتانس و كانديدا آلبيكنس . بود

بوده و مشابه  تقريباً ZOE Cavex  دو برروي ماده قالبگيري هر

) =05/0P(هيچگونه تفاوت آماري معني داري بين اين دو 

مشاهده نميشود اما در مجموع پايداري اين دو بيشتر از 

  .استافيلوكوكوس ارئوس بدست آمد

 1388در سال  همچنين در مطالعه معماريان و همكاران

ميزان پايداري استافيلوكوكس ارئوس و استرپتوكوكوس 

اما ميزان پايداري  ).p=691/0(ه بودند ها مشابموتانس در قالب

ميكروارگانيسم ديگر تفاوت معني داري  2كانديدا آلبيكنس با 

 . )p( )19=0001/0(را نشان داد 

- ها، علاوه بر راههاي كنترل انتقال ميكروارگانيسميكي از راه

استفاده از مواد قالبگيري است كه  ،هاي مختلف ضدعفوني

كمترين ميزان پايداري و تكثير را ها در آن ميكروارگانيسم

  ).20(داشته باشند 

از لحاظ پايداري كمتر  لذا با توجه به نتايج مطالعه حاضر

 نوعنسبت به گلچاي قالبگيري ايراني  در مادهها ميكروارگانيسم

يكي از عوامل  كه و نيز باتوجه به قيمت Cavexآن  خارجي

ي ايراني گلچاي ماده قالبگير ،انتخاب يك ماده قالبگيري است

نقش مقرون به صرفه بوده و  Cavex نسبت به نوع خارجي

-هاي متقاطع ميعمده اي را در جلوگيري و يا كاهش آلودگي

  .تواند داشته باشد
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اره به شم و منتج از پايان نامه دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد حمايت معاونت پژوهشي اين مقاله حاصل از
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Abstract: 

introduction: Impression materials are in contact with blood and saliva, may act as a source of microbial cross-

infection in dentistry. The aim of this study was to compare the stability of C. albicans, S. mutants and S. aureus in 

foreign and Iranian Zinc Oxide Eugenols (ZOE) used for impression in complete prosthesis. 

methods: In current lab-trial study with 38 samples, in 3 groups (each group included 12 maxillary edentulous 

typodent) were contaminated with C. albicans, S. aureus, S. mutans  in 0.5 McFarland standard suspensions  on 

reciprocal shaker. They divided into 2 groups, which impressed with Cavex ZOE and Golchai ZOE. Impressions were 

removed after 5 minutes and after 1 hour, circular discs in 5 mm diameter was cut from the first molar tooth by a sterile 

cutter, used for viable microbial cell counting. Each disc was separately transferred in a sterile microtube containing 

1ml of sterile PBS Finally 100 µl of PBS was spread. After incubation for 2–3 days, bacterial and fungal colonies were 

enumerated on each plate, and the relative colony-forming units were calculated as the left microorganisms on 

impression materials.Data were analyzed with SPSS 17 software using Mann-Whitney and kruskal-wallis analytic tests.  

Results:There was seen a statistically significant differences between 2 impression materials for stability of every 

tested organisms (P value<0.05). S. mutants in comparison with other 2 microorganisms showed the most stability in all 

2 impression materials. 

Conclusion: Every 3 microorganisms showed that minimum stability on Iranian Golchei ZOE . So this impression 

material is better for prevention of cross-contamination. 

Key words:  Stability, C. albicans, S. mutants, S. aureus, impression material, prosthesis 
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